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Kathodische Bescherming

(KB)
Het principe van Kathodische

Bescherming is niet nieuw.

Het idee was eerst geintroduceerd
door Sir Humphrey Davis in  1824 

Hij had het idee om koperen wanden
van oorlogsschepen te beschermen
met KB.

De eerste KB systemen voor betonnen structuren
werden geinstalleerd in de 1970ôs 



Type opofferanodes

ÅIngebedde anodes tegen ñringanode 

effectò. Geµntegreerd in de reparatie

ÅInboor anodes tegen corrosie van niet 

beschadigd beton dat verontreinigd is 

met chloride



Oorzaak van Corrosie

ÅChloride 

ÅCarbonatie

ÅVerschillende metalen

Resulteert in de vernietiging van de 

passieve beschermlaag op het 

wapeningsstaal



Corrosie door chloride

ÅBron van chloride in het beton: 

ïMaritieme omgeving (zee zouten)

ïStrooi of dooi zouten

ïChemische fabrieken, zwembaden

ïChloride als versneller gebruikt en zijn
aanwezig in het beton of aanwezig in de 
grondstoffen.

ÅVicieuze cirkel:  Chlorides worden niet
opgeconsumeerd in het corrosive proces



Vooraf vooronderzoek (EN 1504-9)

ÅVisuele Inspectie

ÅDelaminatie van het beton

ÅChloride gehalte in het beton

ÅBeton dekking

ÅpH en chemische testen (Carbonatie)

ÅCorrosie Potentiaal (halfcel potentiaal)



Chloride percentage

Chloride percentage 

(% cement)

Risico voor corrosie

< 0.4 Minimaal

0.4 ï1.0 Mogelijk corrosie

1.0 ï2.0 Corrosie

> 2.0 Corrosie



Half Cel Potentiaal meting

ÅGeeft een indicatie van 
mogelijke corrosie activiteit
waar geen betonschade
zichtbaar is

ÅBepaalt de zones waar
eventueel chloride % 
bepaald wordt. 

ÅIs een niet destructieve 
meet methode





Copper Sulphaat

Electrode
Corrosie conditie

> -200 mV
Laag ï10% risico op 

corrosie

-200 tot ï350 mV
Gemiddeld corrosie

risico

< -350 mV
Hoog- <90% risico op 

corrosie

< -500 mV Zware corrosie
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Welke additionele informatie is nodig voor 

het ontwerp met opofferanodes:

ÅStaaldensiteit (aantal wapening staven, 

beugels, etc) bepaald afstand tussen de 

anodes en het type anode

ÅIs de wapening continue

ÅChloride verontreiniging (%)

ÅGeometrie van de structuur

ÅEventueel half cel potentiaal meting



Fe           Fe2+ + 2e -

Fe2+ + 2Cl- FeCl2

2Fe(OH)2 + 1/2O2
Fe2O3 + 2H2O

1/2O2 + H2O + 2e - 2OH-

FeCl2 + 2OH- Fe(OH)2 + 2Cl-

2OH-

Fe3O4

ɔFe2O3

Fe3O4

ɔFe2O3

Anode

2e -

Cathode

Corrosie cel in Beton (batterij)



Typische put corrosie door 

chloride aantasting



De huidige leidraad :

ÅVrijmaken beton rond de 

wapeningsstaven

ÅRoest of andere

bijproducten verwijderen

van de wapening.

ÅGroter volume beton

verwijderen dan origineel

aangetast is.



Contact vlak

Betonnen

Structuur

Typische beton reparatie

Reparatie mortel moet compatibel zijn met de bestaande beton

Reparatie mortel



Ringanode effect :Reparatie versnelt

corrosie

Cathode

Chloride vrije reparatie mortelChloride vervuilde beton

Fe           Fe2+ + 2e -

Fe2+ + 2Cl- FeCl2

2Fe(OH)2 + 1/2O2
Fe2O3 + 2H2O

FeCl2 + 2OH- Fe(OH)2 + 2Cl-

1/2O2 + H2O + 2e - 2OH-

2OH-

2e -Anode



Ringanode effect: Reparatie

versnelde corrosie

Cathode

Chloride vrije reparatieChloride vervuilde beton

Fe           Fe2+ + 2e-

Fe2+ + 2Cl- FeCl2

2Fe(OH)2 + 1/2O2
Fe2O3 + 2H2O

FeCl2 + 2OH- Fe(OH)2 + 2Cl-

1/2O2 + H2O + 2e- 2OH-

2OH-

2e-Anode

-350 mV -200 mV

-200 mV



Halo Effect

Ringanode effect  :Reparatie versnelde

corrosie



Opofferanode effect

Anode beschermt galvanisch

de omliggende wapeningstaven

Chloride vervuilde beton



Opofferanode effect

GalvanischeAnodebeschermt

de wapening

Chloride vrije reparatieChloride vervuilde beton

-1100 mV

-350 mV -200 mV



Opofferanode met een zink kern, mortel

mantel met alkali activator en 

bevestigingsdraden



Wat is het nut van de mortel

omhulling rond de anode ? 

ÅDe mortel is speciaal geformuleerd

zodat het zink actief blijft. 

ïHoge pH nodig voor activatie

ÅMortel laat toe dat de bijproducten van 

de corrosie van het zink weg kunnen.

ÅActivatie gebeurt door de alkalische

component en niet door een zout (kan

corrosie veroorzaken)



Anode Installatie



Anode Installatie



Contact meten tussen anode 

en wapening



Aanbrengen van reparatie

mortel



Brug en viaduct toepassingen

ÅCorrosie door dooi zouten

ÅIngemengde chloride

ÅAantasting van brugdek (rond voegen 

en afvoeren), kolommen, landhoofden



Renovatie van viaduct
Grootste betonherstel project in Verenigd Koninkrijk

ÅViaduct gebouwd in 1968 (50 jaar oud)

Å8 rijvakken, 3.2 km lang

ÅEén van de drukste autostrades in de VK

Å120.000 voertuigen per dag

Åú120M reparatie project ï1.5 M kg reparatie
mortels

ÅOpofferanodes rond de voegen, afvoeren, de 
rand van de reparaties (40,000 opoffer
anodes)



Oldbury Viaduct: M5 Motorway









Maritieme omgeving 

Apartementen aan de kust



Balkons,balken en kolommen 

van de gevels



Installatie ingebedde anodes



Sluizen en kaaimuren

ÅMaritieme omgeving : zout- of brak 

water

ÅIngemengde chloride : gebruik van 

zeewater of zand/toeslagstoffen 

verontreinigd met chloride

ÅTe weinig dekking

ÅCorrosie preventie in nieuw bouw



Kaaimuren Rotterdam-

Dordrecht



Opofferanodes aan rand van 

reparatie



Reparatie met spuitbeton

ÅSpuitbeton: Emaco S 488

ÅReparatie mortel moet  lage weerstand hebben.



Kaaimuren



Inboor opofferanodes

ÅOnaangetast beton dat bescherming
vraagt.

ÅStructuren die reparatie nodig hebben, 
maar waar geen beton verwijderd kan 
worden = limiteren van het weghalen 
van verontreinigd beton. Alleen de losse 
delen.





De Anode beschermt de omliggende wapening

Corrosie activiteit is terug gedrongen

Installatie van inboor anodes



Afmetingen inboor anodes 



Bruggen-viaducten

Corrosie door:

ÅDooi of strooizouten

Åingemengde chloride

ÅIn maritieme omgeving



inboor opofferanodes

voorgespannen

wapening

Inboor opofferanodes in 

voorgespannen kokerligger in 

maritieme omgeving



Beperkte beton reparatie en inboren 

voor de anodes



Beperkte beton reparatie en boorgaten 

voor de anodes



New York State Department of Transportation

Installatie inboor opofferanodes



New York State Department of Transportation

Afgewerkte kokerligger met 

monitoring 



Parkings

ÅDooizouten binnengebracht door de 

voertuigen

ÅIngemengde chloride

ÅDoor schoonmaakproducten die 

chloride bevatten (bv: javel)



Bridge Corrosion


